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СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі

Автомобиль жолдары комитетінің "Жол активтері
сапасының ұлттық орталығы " ШЖҚ РМК-ның Батыс

Қазақстан облысы бойынша филиалының сынақ
зертханасы

БҚО, Орал қаласы, Зашаған кенті, Жәңгір хан көшесі,
35/5 8(7112)933446

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества
дорожных активов" Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта Республики Казахстан по

Западно-Казахстанской области
ЗКО, г.Уральск, пос.Зачаганский, ул. Жангир хана 35/5

8(7112)933446

№ KZ.T.09.2395 Аккредиттеу аттестатының Қолданылу мерзімі 18.11.2020 жылдан
Аттестат аккредитации № KZ.T.09.2395 от 18.11.2020 года

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №543
Протокол испытаний №543

  18.06.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және
мекенжайы*/ Наименование и адрес
Заказчика*:

Западно-Казахстанский областной филиал
Акционерного общества "Национальная
компания" "КазАвтоЖол", Западно-
Казахстанская область, г. Уральск,
М.ИХСАНОВА, 44/1

Мердігердің атауы және мекен-жайы*/
Наименование и адрес Подрядчика*:

ТОО "Казкомсервис", Западно-Казахстанская
область, г.Уральск, ТАЛГАТ БИГЕЛЬДИНОВ,
131

Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/
Наименование объекта, участка (автомобильная
дорога)*:

KZ07-04 Подстепное-Федоровка гр.РФ (п/п
Аксай) км 0-36, Республиканского значения

Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*: Реконструкция
Сынаманың атауы/ Наименование пробы: Керн из полимер щебеночно-мастичного

асфальтобетона марка ПЩМАС-20
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* /
Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*

ТОО Казкомсервис

Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора
пробы*:

7, керн ПЩМА ПК 3Р+80 лево h-4,7 см

Сынама саны / Количество пробы: 2 кг из общего объема* 500 м
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы: №543 от 13.06.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт
осмотра и проведения экспертизы*:

№193 от13.06.2025 года

Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный
номер образца*:

№543
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Үлгі код* / Код пробы*: 458873
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт
поступления пробы в лабораторию:

№543 от 13.06.2025 года

Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата
поступления проб на испытание:

13.06.2025 года

Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения
испытаний

  начало 13.06.2025 года
  окончание 18.06.2025 года

Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов
работ*

Из верхнего слоя покрытия

Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение
НД на продукцию*:

  СТ РК 2373-2019 Смеси щебеночно-мастичные
полимерасфальтобетонные дорожные,
аэродромные и щебеночно-мастичный
полимерасфальтобетон. Технические условия.

Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны /
Место осуществления лабораторной
деятельности:

Испытательная лаборатория

Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары
/ Условия окружающей среды при проведении
испытания

  Лаборатория № 1 (Асфальтобетоны)
  температура, °С: от 20 до 21;
  влажность, %: от 58 до 64;

Сынақ түрі / Вид испытания: Контрольный
  Ескерту: * - берілген ақпарат
  Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары
Результаты испытаний:

№
 р/с

  Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі
  Наименование показателей, единицы

измерения

  Сынақ әдісіне
нормативтік

құжаттар
  Нормативные
документы на

методы
испытаний

  Нормативтік
құжат

бойынша
талаптар

  Норма по
нормативному

документу

  Нақты
нәтижелер

  Фактические
результаты

1 2 3 4 5
1   Дайын төсемнің кесінділері мен

үлгілерінің орташа тығыздығы, г/см³
  Средняя плотность вырубок и кернов
готового покрытия, г/см³

  СТ РК
1218-2003 п.7

  не
нормируется

2,64

2   Дайын төсемнің кесінділері мен
үлгілерінде суда тұруы, % артық
емес
  Водонасыщение вырубок и кернов
готового покрытия, %, не более

  СТ РК
1218-2003 п.13

  до 4,0 1,5

3   Шынайы тығыздық, г/см³
  Истинная плотность, г/см³

  СТ РК
1218-2003

п.10.2

  не
нормируется

2,73

4   Дайын төсемнің кесінділері мен
үлгілерінде қалдық кеуектілік, %

  СТ РК
1218-2003п.12

  до 4,5 3,3
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артық емес
  Остаточная пористость, вырубок и
кернов готового покрытия, %, не более

  Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Лаборант Айтжанов Асланбек
  Тексерген / Проверил: Инженер по материалам Шаденов Ержан Булатович
  Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией Малофеев Денис Николаевич

  Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз
жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады

  Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.
Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.
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Документ подписан электронной подписью в
системе KazRoadLab

  

 

Сведения о сертификате ЭЦП

  Кому выдан: АЙТЖАНОВ
АСЛАНБЕК

Серийный №: 11f8e727da480d4f0afb2f65
297326e70985da50

Кем выдан: ҰЛТТЫҚ
КУӘЛАНДЫРУШЫ
ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022

Срок действия: 26.05.2025 - 26.05.2026

Документ подписан электронной подписью в
системе KazRoadLab

  

 

Сведения о сертификате ЭЦП

  Кому выдан: ШАДЕНОВ ЕРЖАН
Серийный №: 7a657a0218a2697f4ef3b9e

a9b53c1410e2cb7e8
Кем выдан: ҰЛТТЫҚ

КУӘЛАНДЫРУШЫ
ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022

Срок действия: 26.11.2024 - 26.11.2025

Документ подписан электронной подписью в
системе KazRoadLab

  

 

Сведения о сертификате ЭЦП

  Кому выдан: МАЛОФЕЕВ ДЕНИС
Серийный №: 444839e3b2d9afbf74aed1a

b79cd1aae3658d54c
Кем выдан: ҰЛТТЫҚ

КУӘЛАНДЫРУШЫ
ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022

Срок действия: 06.11.2024 - 06.11.2025
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